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Bader Charge
Regression Performance

Ti MAE: 0.07
V MAE: 0.08
Cr MAE: 0.06
Mn MAE: 0.06
Fe MAE: 0.09
Co MAE: 0.07
Ni MAE: 0.06
Cu MAE: 0.08


